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GERFLOR SMART FIX 16 DB

GERFLOR SMART FIX

Nalezy skontrolowa¢ wszystkie podkitady pod katem
widocznych uszkodzen przed montazem. Po wykryciu PODKLAD 16 DB
widocznych wad nalezy powiadomi¢ firme GERFLOR i Opakowanie 1x75mroka=7,5
zaniecha¢ montazu do momentu uzyskania zgody na uzycie m?

produktu. U2 mm

powierzchnia pokryta
klejem

OPIS: Podkfad poliuretanowy z warstwa kleju w miejscu, w
ktorym mozna faczy¢ podktad z: CREATION 30 DESIGN - 55
TREND.

TEMPERATURA MON +18°C < T < +26°C (idealnie: 20°C)

TEMPERATURA +15°C < T < +30°C
UZYTKOWANIA

BEZPOSREDNIE SWIATLO Podktad mozna uktadaé¢ luzno pod warunkiem, ze temperatura otoczenia jest
SLONECZNE kontrolowana. Aby zapobiec osigganiu przez posadzke temperatury 60°C lub
wiecej, nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, np. poprzez uzycie zaston, zaluzji itp. rozwigzania. Przy
braku takich rozwigzan nalezy przyklei¢ podktady przy pomocy
odpowiedniego kleju. (Nalezy skonsultowa¢ sie z producentem kleju).

PRZY OKNACH
WYKUSZOWYCH,
SWIETLIKACH, SWIETLIKACH-

WERANDA Niedozwolone niezaleznie od podtoza

2. PODLOZA

Na powierzchni posadzki nie moze by¢ nieréwnosci, potgczenia nie moga by¢ zagtebione.
W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ wylewke poziomujgca, aby zniwelowac nieréwnosci
powierzchni.

GLADKIE PLYTKI CERAMICZNE

POSADZKA ONOWA, MALOWANY BETON, WYLEWKI z lez . lewki d i I tkowit Jimi I i
BETONOWE. TRYCHY CEMENTOWE LUB ANHYDRYTOWE awsze nalezy stosowac wylewki do podtég w celu catkowitego wyeliminowania nieréwnosci

powierzchni. Zeszlifowa¢ i odpyli¢.

Jesli spetniono wymagania odnosnie podtoza, a ponad 90% powierzchni pomieszczenia jest
w dobrym stanie, to nalezy usung¢ uszkodzone ptytki, wypetni¢ ubytki za pomoca wylewki
PLYTKI PVC | WYKEADZINY W ROLKACH do podtég, a nastepnie potozyé podktad GERFLOR SMART FIX 16 DB po wyschnieciu
podktadu betonowego. W przeciwnym razie nalezy zdemontowac catg posadzke i
przygotowac cate podtoze od poczatku.

POSADZKA Z WARSTWA PIANKI Niedozwolone
Zdemontowa¢ posadzke i przygotowa¢ podtoze od poczatku.

WYKLADZINA n ied I
TEKSTYLNA ; Niedozwolone

(WYKLADZINA ,q Zdemontowac posadzke i przygotowac podtoze od poczatku.
DYWANOWA) i 2\

Nalezy skorzysta¢ z przewodnika technicznego dotyczgcego przykrywania posadzek
PLYTKI WINYLOWO-AZBESTOWE azbestowych przygotowanego przez firme Gerflor
(www.gerflor.com).

POSADZKI Z PLYT DREWNOPOCHODNYCH NA BELKACH |
STROPOWYCH LUB NA KANTOWKACH (DTU 51.3) Dopuszczalne
PARKIET KLEJONY Catkowity demontaz

PARKIET MOCOWANY GWOZDZIAMI DO BELEK, Z
ELEMENTAMI ROZMIESZCZONYMI W ODLEGLOSCI MAKS. Dopuszczalne
0,30 M, Z WENTYLACJA PO STRONIE WEWNETRZNEJ

PARKIET LUB PANEL PLYWAJACY Catkowity demontaz

PODLOGI LAMINOWANE Catkowity demontaz

PLYTY OSB Catkowity demontaz lub przykrycie sklejka
OGRZEWANIE PODLOGOWE

OGRZEWANIE PODLOGOWE Z OBIEGIEM
GORACEJ WODY W TEMP. MAKS. 28° Dopuszczalne

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE PODLOGOWE,

WYMAGANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI = 0,15 M2 X K/W Niedozwolone

NISKOTEMPERATUROWE REWERSYJNE OGRZEWANIE Dopuszczalne
PODLOGOWE

WAZNE: Informacje zawarte w niniejszych dokumentach obowigzujg od: 01.12.2018; tres¢ instrukcji moze ulec zmianie bez powiadomienia. Nieustannie
wprowadzamy udoskonalenia techniczne do naszych produktéw, dlatego przed rozpoczeciem jakiekolwiek pracy, zalecamy klientom, aby zasiegneli informacji czy
informacje zamieszczone w dokumencie pozostajg aktualne. 1

PODLOGI W BUDYNKACH



3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

M 3.1. Wymagania dotyczace podioza

- Roéwnos¢ podtoza musi
wynosi¢ na poziomie
ponizej 5 mm przy
zastosowaniu 2 m taty
kontrolnej.

Na podtozu nie moze
by¢ nieréwnosci powyzej
1 mmna 20 cm.
Podtoze musi byé
gtadkie i odpylone.

Podktad nalezy umieszcza¢ na ptaskie, czyste,
mocne, suche i solidne podtoze.

M <4,5%CCM

<75 %RH Zawartos$¢ wilgoci nie moze

przekracza¢ wartosci 4,5% w prébie
metodg karbidowa.
(Patrz punkt 3.2).

3.1.1 Podtoze z ptytek

Ztgcza rozdzielajace lub fugi nie mogg powodowaé

zagtebien.
W32 PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA NOWYCH e Poziomowanie miejscowe: miejscowo, na obszary niespetniajgce
PODLOZACH BETONOWYCH wymagan w zakresie réwnosci i wykonczenia powierzchni mozna

Powierzchnie nalezy uwaznie przygotowaé w celu usuniecia stosowaé zaprawe na bazie zywicy (ze znakiem NF, czyli przeznaczong

zabrudzen, wyschnietego mleczka betonowego, preparatéw do do naprawy betonu).
pielegnacji betonu lub innych ciat obcych. Jesli podioze nie spetnia « Naprawa peknieé: naprawi¢ pekniecia przed natozeniem zaprawy

wymogow, to nalezy wykonaé przygotowanie podtoza: naprawczej w przypadku obszaru nieréwnosci przekraczajgcych 1 mm

« Zawartosé wilgoci w podtozu < 4,5% / 75% wilg. wzglednej: lub w razie szczelin wigkszych niz 1 mm.
musi spetnia¢ wymogi dla klasy specyfikacji P3. « Obrébka potaczen:

+ Zawarto$¢ wilgoci w podtozu od 4,5 do 7% i/lub 75-92% wilg. - Dylatacje skurczowe: przygotowac potgczenie przed natozeniem
wzglednej: zalecamy wykonanie izolacji poziomej przed zaprawy naprawczej, jesli nieréwnosc¢ przekracza 1 mm lub w razie
natozeniem zaprawy naprawczej lub izolacji przeciwwilgociowe;. szczelin wigkszych niz 4 mm.

- Przerwy robocze: postepowanie takie, jak w przypadku peknie¢.

2. MONTAZ PODKLADU

» Ostroznie rozciggna¢ podkiad recznie podczas montazu produktéw

M 4.1. PODZIAL POMIESZCZENIA Gerflor, aby zapobiec zawijaniu sie lub naktadaniu sie na siebie

Kazde zamkniete pomieszczenie nalezy traktowac osobno. paskow podktadu pod ptytkami lub panelami.

Wymagania odnosnie podziatu: taczenie pasow podktadu tasmg samoprzylepng nie jest konieczne.

« Przy powierzchniach powyzej 150 m?, nalezy podzieli¢ obszar . I?rzycia(‘, podkle_ld_i panele/ptytki LVT wzdtuz $cian lub istniejacych
150 m? poprzez zamocowanie podktadu do podioza za pomocg listw, pozostawiajac odstep 5 mm. If’odczas przycinania i usuwania
tasmy dwustronnej Fix & Free 100. (Nr katalogowy 058U0001 — papieru ochronnego nalezy trzymac ostrze pod kgtem, aby unikng¢
szerokosé 10 cm). rozcigcia podktadu.

« Co 10 m wzdtuz dtuzszego boku panelu lub plytki. Obszar nalezy » Uktada¢ panele/ptytki zgodnie z Zaleceniami dotyczgcymi montazu
podzieli¢ na rowne obszary. np.: 12m-->2x6 m, 16 m--> 2 x CREATION 30 DESIGN — 55 TREND.
8m,20m-->2x10m,24m-->3x8m,40m-->4x10m. » Nalezy unika¢ uktadania potgczen podktadu i potgczen panel—ptytka

* Przy progach lub wokét rur. obok siebie.

[l 4.2. UKLADANIE NA PLASKO

Rulony podktadu nalezy pozostawi¢ w miejscu, w ktérym majg
zostac¢ utozone, najlepiej na ptasko, na co najmniej 24 godziny przed
przykryciem panelami lub ptytkami (minimalna temperatura
otoczenia 20°C).

Temperatura otoczenia podczas montazu musi miesci¢ sie¢ w
zakresie od 18 do 26°C, przy temperaturze posadzki

j k jacej 15°C.
R3PS TRARIC R
» Ulozy¢ podkiad strong z klejem do gory, w strone przeciwnag
do kierunku uktadania paneli/ptytek.
» Elementy podktadu nalezy utozyé na catej powierzchni podtogi.




